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FILATO RIGENERATO: | lotti possono presentare toni diversi fraloro,

irregolarita nel filato e composizione variabile

ELASTICIZZATO IN CATENA
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BEN BEN
Data 20/06/2025 TariffaDog. 52104900 Prezzo
Tipologia Tinto Filo Minimo Produzione 600 Lunghezza Standard 54 /56
Composizione 54%CO 39%PL 4%AF 3%EA
Fili Totali (Fili/cm) 4950 Fili Ordito (Fili/fcm) 32 Fili Trama (Fili/cm) 28
Altezza Finita (cm) 156/ 158 Peso (gr/mq) 192/ 203
Altezza Utile (cm) 154/ 156 Peso (gr/mtl) 300/ 320
X ®
A gi MADE IN ITALY
Stabilita Dimensionali

TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE
Vapore Ordito % DIN 53894-2 -5%No ind.steam
Vapore Trama % DIN 53894-2 -3%No ind.steam
Lavaggio in Acqua Ordito dopo Stiro % 1SO 6330 -5%
Lavaggio in Acqua Trama dopo Stiro % 1SO 6330 -4%

Caratteristiche M eccaniche
TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE
Pilling Martindale UNI EN 1SO 12045-2 3
Scorrim.cuciture ordito UNI EN 1SO 13936-1 200N
Scorrim.cuciture trama UNI EN 1SO 13936-1 8ON
Scarto Angolare 1SO 13015 206

Solidita Colori
TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE
Lavaggio ad Acqua Degradazione 1SO 105E01 3/4 Sudore Alcalino Scarico 1SO 105E04 3/4
Lavaggio ad Acqua Scarico 1SO 105E01 3/4 Sfregamento a Secco ISO 105X12 4
Sudore Acido Degradazione 1SO 105E04 3/4 Sfregamento a Umido 1SO 105X12 2/3
Sudore Acido Scarico 1SO 105E04 3/4 Saliva ITX-GB/T 18886-2002 4
Sudore Al calino Degradazione 1SO 105E04 3/4
Filati di Ordito Titolo (nm) Filati di Trama Titolo (nm)
NOTE




