
MALINDVI MALINDI VI

Data 02/03/2026 Tariffa Dog. 54083300 Prezzo

Tipologia Tinto Filo Minimo Produzione 300 Lunghezza Standard 58 / 60

Composizione 84%VI 16%PA

Fili Totali (Fili/cm) 9696 Fili Ordito (Fili/cm) 66 Fili Trama (Fili/cm) 30

Altezza Finita (cm) 148 / 150 Peso (gr/mq) 108 / 120

Altezza Utile (cm) 146 / 148 Peso (gr/mtl) 160 / 180

    

Stabilità Dimensionali
TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE

Caratteristiche Meccaniche
TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE

Solidità Colori
TEST STANDARD VALORE TEST STANDARD VALORE

Filati di Ordito Titolo (nm) Filati di Trama Titolo (nm)

NOTE
ASPETTO LAVATO: Aspetto vivo e irregolare

Possibilità di presenza di leggere pieghe

CATENA POLIAMMIDE: Prestare attenzione alla temperatura di stiro

Prestare attenzione alla pressione di stiro


